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Abstract 
In order to obtain gelatin-coated pressed flower works and three-dimensional dried flower mate-
rials, various dried flower materials and fresh winter jasmine branches with flowers were used as 
materials to study the specific preparation method and the best formula of gelatin-coated films, 
and to screen the material and diameter of particles suitable for maintaining the shape and color 
of flower and branch in microwave three-dimensional drying method. The results showed that it 
could not only increase the toughness of the flower material, but also play a role in fixing the 
flower material, preventing corrosion and protecting color to cover the gel made of gelatin 370 
g/L + citric acid 1.2 g/L + sodium dehydroacetate 1 g/L on the surface of the flower material and 
paste it on the background material. In the microwave three-dimensional drying method, sand 
and stone particles are used as embedding medium for better drying effect. The optimal diameter 
of particles is between 0.5 mm and 1.5 mm. The flower material after drying is the closest to flow-
ers in shape and color, and the most ornamental. 
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摘  要 

为了得到明胶凝胶覆膜的压花作品和立体的干燥花材，本文以各种干燥的花材和新鲜带花的迎春枝条为

材料，研究明胶凝胶覆膜的具体制法及最佳配方，筛选微波立体干燥法中适合保持带花枝条形态色泽的

颗粒物材质和直径。结果表明，将明胶370 g/L + 柠檬酸1.2 g/L + 脱氢乙酸钠1 g/L制成的凝胶覆盖于

花材表面并将其粘贴在背景材料上，能够在增加花材韧性的同时，起到固定花材、为花材防腐、护色的

作用。微波立体干燥法中以砂石颗粒为包埋介质，干燥效果较好，颗粒物的最佳直径在0.5 mm至1.5 mm
之间，干燥后的花材在形态色泽上与鲜花最为接近，最具观赏性。 
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1. 引言 

压花艺术指利用一定的化学、物理方法将植物的花、茎、叶等干燥作为原材料进行艺术创造的过程

[1]。常见的压花创作方法有将花材粘贴在背景材料上进行过塑隔绝空气，或将花材粘贴在背景材料上进

行真空包装，或将花材完全嵌在树脂、玻璃等制品中保存[2] [3]。在此过程中存在花材被压扁而失去立体

观赏美感或镶嵌成本高不便推广等问题。就花材干燥技术而言，目前花材干燥虽然有烘箱烘干法[4]、自

然干燥法、微波压花板干燥法、低温干燥法、硅胶包埋法[5] [6]等众多干燥方法，但是很难得到立体花材，

或得到的立体花材失色严重。本研究尝试利用明胶的特性在花材表面覆膜，在不影响花材观赏形态的情

况下使花材在一定时间内不会被损害，延长观赏价值的维持期，同时在微波平面干燥法的保色优势上，

通过筛选最适的包埋颗粒物及其直径来争取得到色泽形态保持完整的立体干燥花材。 

2. 材料与方法 

2.1. 材料与仪器 

2.1.1. 材料 
干燥花材、硬纸(背景材料)、新鲜带花的迎春枝条、明胶(天津佰伦斯生物技术有限公司产品)、柠檬

酸颗粒(天津市恒兴化学试剂制造有限公司产品)、脱氢乙酸钠(南通奥凯生物技术开发有限公司产品)、氯

化钾颗粒(天津市福晨化学试剂厂产品)、砂石颗粒。 

2.1.2. 仪器设备 
烘箱、分析天平、恒温水浴锅、微波炉。 

2.2. 方法与过程 

2.2.1. 明胶凝胶覆膜法 
1) 量取 1 L 蒸馏水于烧杯中，用天平称取 1.2 g 柠檬酸[7]、1 g 脱氢乙酸钠[8]，依次加入烧杯中并搅
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拌均匀制成防腐护色液。量取防腐护色液 10 ml 于 50 ml 小烧杯中，称取 3.7 g 明胶加入其中，再将小烧

杯置于 60℃的水浴锅中加热并搅拌至明胶完全溶化。 
2) 从水浴锅中取出小烧杯，趁热用毛笔蘸取适量明胶溶液，根据创作构思均匀涂抹于背景材料上作

为底层，涂抹面积略大于花材面积。 
3) 将花材覆盖在底层上并用毛笔蘸取明胶溶液均匀涂抹在花材表面，直至完全包被花材，使其自然

冷却形成凝胶覆盖层。若要进行立体创作则直接将明胶溶液均匀涂抹在花材表面冷却。 
4) 将制作好的作品置于 45℃恒温箱中 0.5 h 除去多余水分得到完整的压花艺术工艺品。 
5) 通过综合感官审评将所得的作品根据膜的透明度、光洁度按照得分从低到高五级制划分，分为 1、

2、3、4、5 五个等级。5 级为表面光滑且明胶薄膜澄清透明；4 级为表面光滑但明胶薄膜色泽带黄；3 级

为表面较光滑但明胶薄膜较厚明显带黄；2 级为表面凹凸明胶薄膜较厚色泽暗黄；1 级为表面明胶层堆积

且显现厚重失去观赏价值。 

2.2.2. 微波立体干燥法中颗粒物材质及直径的筛选 
1) 摘取约 10 cm 长带有花朵且花朵盛开颜色明亮无残缺的迎春枝条若干。取形态大小相近的三份枝

条不做任何处理直接放于微波中烘干，观察花材的色泽变化和姿态保持状况。 
2) 在圆形培养皿中倒入 1 cm 厚的的柠檬酸颗粒作为底层，然后将新鲜枝条表面水分擦干轻轻放入

其中并调整好姿态，在上面覆盖约 0.5 cm 厚的柠檬酸颗粒作为覆盖层完全将花材包埋。同时分别用氯化

钾颗粒和砂石颗粒作为介质包埋花材。再将上述三种不同包埋介质的培养皿置于微波炉中，中火烘烤 30 
s 后取出，反复 3~4 次确保花材干燥。对比分析花材干燥效果，筛选合适的干燥颗粒材质。试验设置三次

重复。 
3) 经 2)筛选的最适材质为砂石，用细铁筛筛取直径大约为 0.1 mm、0.5 mm、1 mm、1.5 mm、2 mm、

2.5 mm 的砂石，用清水透两至三次，重复上述试验筛选最佳颗粒直径。对最佳直径的确定设置五个感官

审评等级：5 级为花瓣颜色鲜亮姿态保持完整；4 级为花瓣颜色鲜亮姿态欠佳表面具有不明显斑点；3 级

为花瓣颜色暗淡微微卷曲；2 级为花瓣颜色暗淡卷曲姿态欠佳；1 级为花瓣颜色暗淡卷曲表面结块难以取

出且失去观赏价值。 

3. 结果与分析 

3.1. 明胶凝胶覆膜方法与配方 

明胶凝胶覆膜法主要利用明胶不溶于冷水，易溶于热水且温度高于 40℃、浓度 ≥ 10%的明胶溶液以

具有粘性的液态形式存在，当其冷却至常温时则转化为类似于固体的凝胶形式存在，因此将其应用于压

花制作工艺中。在进行明胶溶解前于水中加入防腐剂(脱氢乙酸钠)对制品进行防腐，加入护色剂(柠檬酸)
对制品进行护色。由此制成的热明胶溶液均匀涂抹于花材表面，冷却至常温即可在花材表面形成一层对

花材具有增加韧性、防腐、护色的透明保护膜。 
如图 1 所示，明胶溶液最适浓度在 350~400 g/L 之间，明胶浓度低于 350 g/L 时不能在花材表面形成

均匀的薄膜，明胶浓度高于 400 g/L 时不利于粘贴且明胶会在花材表面堆积显现厚重降低观赏效果。 

3.2. 颗粒物材质和直径对花材微波干燥效果的影响 

3.2.1. 颗粒物材质筛选 
微波立体干燥法是指选用合适的包埋介质来对花材包埋固型，利用微波加热进行迅速干燥的一种干

燥方法。微波立体干燥法在干燥过程中颗粒物之间的间隙可以使水汽顺利通过，覆盖在花材表面的颗粒

物会给花材施加一定的压力使花材形态得到保持。 
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Figure 1. Gelatin concentration effect curve 
图 1. 明胶浓度效果曲线图 

 

通过对柠檬酸、氯化钾、砂石颗粒及未做包埋处理干燥后的花材进行对比分析，试验中没有做包埋

处理的枝条上花朵卷曲色泽暗淡，失去观赏价值。以柠檬酸颗粒单独包埋和氯化钾颗粒单独包埋的花材

均在表面结块，迎春花花瓣未能干燥且表面皱缩，成长时间水泡状。故二者不适合作为微波立体干燥的

包埋介质。而以砂石颗粒为包埋介质的花材未有此现象，且干燥效果较好。 

3.2.2. 砂石颗粒物直径筛选 
经试验砂石颗粒物直径较大时花瓣容易受力过重出现色彩不均匀或呈现透明的斑点，颗粒物直径较

小时花瓣容易受力不足变卷曲，失去立体姿态。颗粒物直径的大小对花材的姿态保持至关重要。 
 

 
Figure 2. Particle diameter rendering 
图 2. 颗粒物直径效果图 

 

通过数据分析发现微波立体干燥法中砂石颗粒直径对干燥花材的感官审评等级的影响如图 2：颗粒

物的最佳直径在 0.5 mm 到 1.5 mm 之间，干燥花材均符合感官审评等级 4~5，花瓣颜色保持鲜艳，姿态

完整，与新鲜时最为接近；在直径小于 0.5 mm 的砂石颗粒物中由于颗粒之间的间隙过小不利于水分通过

导致花瓣色泽暗淡卷曲没有质感，0.1 mm 的砂石颗粒中的花瓣表面结块难以取出观赏价值已无。直径大

于 2 mm 以上的砂石颗粒中的花瓣姿态保持较好但表面有明显被砂石压过的痕迹。 

4. 结论与讨论 

明胶凝胶覆膜法区别于以往的制作方法，具有成本低、操作简单、防腐保色等特点，提高了压花作

品制作的可操作性和延长了压花作品的观赏、保存时间。根据实验结果和相关文献得出明胶溶液的最佳

配方为：明胶 370 g/L + 柠檬酸 1.2 g/L + 脱氢乙酸钠 1 g/L。同时本过程中的明胶溶液可以一次配置多次

使用，据此可以调制出相应的压花艺术专用覆膜试剂，这将会大大降低压花艺术的制作难度，在一定程

度上能够有力地促进压花艺术推广及发展。 
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在微波立体干燥法中选用的柠檬酸和氯化钾颗粒物在花材表面结块的原因是因为二者都溶于水，花

材在干燥的过程有水汽产生，产生的水汽被吸收导致颗粒物融化从而形成了块状物。经试验验证，不溶

于水的颗粒物不会形成块状，如实验室常用的石英砂等颗粒(60~80 目)可作为微波立体干燥法中的包埋介

质。 
直径 0.5 mm 和 1.5 mm 的砂石颗粒作为包埋介质进行干燥得到的花材能够较好地保留形态色泽，但

在花瓣的表面留下肉眼不易发现的透明细小斑点，猜测是由于砂石颗粒表面不够光滑造成，在后期的改

进中可将颗粒表面打磨光滑。 
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