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摘  要 

为了提高氨氮( +
4NH - N )的去除率，本文研究了一种钠型有机改性沸石粉末填充聚氨酯海绵的新型生物

膜载体(MBC)。结果表明，改性生物载体(MBC)的微生物固定量约为未改性聚氨酯海绵(BC)的两倍。填

充MBC的序批式生物膜反应器(Z-SBBR)对化学需氧量(COD)的平均去除率比采用BC (S-SBBR)的高8.89%。

Z-SBBR对氨氮( +
4NH - N )和总氮(TN)的平均去除率比S-SBBR分别提高了5.18%和5.58%，出水TN和

+
4NH - N 的平均浓度分别为19.98 mg/L和13.67 mg/L。Z-SBBR中总磷(TP)的平均出水浓度也比S-SBBR低

2.52 mg/L。通过微生物群落结构分析得知，MBC和BC中变形菌(Proteobacteria)、拟杆菌(Bacteroidetes)
和放线菌(Actinomycetes)是主要优势菌群，而MBC中Proteobacteria数量较多。MBC不仅显示了更丰富
的微生物多样性，也显示了更多的反硝化细菌。结果显示，改性后的生物膜载体对氨氮废水的去除性能

有所提高。 
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Abstract 
A novel organic sodium-modified zeolite-filled polyurethane sponge biofilm carrier was developed 
in this study to improve ammonia nitrogen ( +

4NH - N ) removal efficiency. The results showed that 
a modified biological carrier (MBC) had approximately twice the amount of microbial fixation com-
pared with an unmodified polyurethane sponge (BC). The average removal rate for chemical oxygen 
demand in a sequencing batch biofilm reactor (SBBR) using the MBC (the Z-SBBR) was 8.89% higher 
than in the SBBR using the BC (the S-SBBR). The average removal rates for +

4NH - N  and total ni-
trogen (TN) of the Z-SBBR were also 5.18% and 5.58% higher than those of using the BC in a se-
quencing batch biofilm reactor (the S-SBBR), while the average concentrations of effluent TN and 

+
4NH - N  were 19.98 mg/L and 13.67 mg/L, respectively. The average effluent concentration of total 

phosphorus in the Z-SBBR was also 2.52 mg/L-lower than in the S-SBBR. By conducting a microbial 
community structure analysis, Proteobacteria, Bacteroidetes and Actinomycetes were found to be 
the dominant bacteria in the MBC and BC, while the number of Proteobacteria was greater in the 
MBC. The MBC evidenced not only greater microbial diversity but also more denitrifying bacteria. 
Accordingly, the modified biofilm carrier had improved +

4NH - N  removal performance for ammo-
nia wastewater. 
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1. 引言 

随着工业化进程的加快，城市污水排放量逐年增加。在各种废弃物中，含氮废水的处理是我们迫切

需要关注的问题。氮是蛋白质、核酸等含氮物质中不可或缺的元素，是生物圈中最重要的营养物质之一

[1]。其主要形态为氨氮( 4NH -N+ )、亚硝酸盐氮( 2NO -N− )、硝酸盐氮( 3NO -N− )和有机氮[2]。其中 4NH -N+ 是

水体富营养化的重要指标[3]，同时对各种水生生物具有毒性[4]。过量的 4NH -N+ 会破坏水生酶的水解反

应，也会损害水生生物的组织和器官，引起缺氧、昏迷、免疫力下降等症状，导致其生长缓慢。在某些

情况下，它甚至可以导致水生生物的大量死亡[5] [6]。 
以上问题是一个全球性问题。据报道，美国三分之二的沿海河流和海湾受到含氮物质的污染，82%

以上的主要河流和 85%的湖泊因释放过量的氮而面临富营养化。富氨废水主要包括农田排水、养殖废水、

黑水、猪粪浆、煤化工废水、灰水和垃圾渗滤液[7] [8] [9] [10] [11]。这些废水的排放是 4NH -N+ 的主要来

源，如果控制不当，富含氨的废水会造成水质的不利变化，并对人类健康构成重大威胁[12] [13]。 
幸运的是，随着社会意识的增强，公众对环境保护的认识和要求越来越受到重视。随着时间的推移，

人们对各种去除水中氨的技术进行了广泛的研究，包括光电催化[14]、厌氧氨氧化[15]、离子交换[16]、
化学沉淀[17]、生物法[18]、空气剥离法[19]、吸附法[20]。目前，污水处理厂主要采用生物法降解氨。这

被认为是污水处理厂最经济的氨处理方法。 
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传统的活性污泥法排泥量大，污泥龄短，难以实现高效硝化的要求。然而，生物膜技术已经能够克

服这一缺陷。因此，该技术越来越多地用于污水处理，包括生物滴滤器、旋转接触器、生物接触氧化工

艺、移动床生物膜反应器和曝气生物膜过滤器[21] [22]。其中，序批式生物膜反应器(SBBRS)是基于序批

式反应器(SBR)并利用微生物对废水进行处理的生物处理工艺[23]。这些新型的污水生物处理装置因其具

有生物质多、污泥量少、操作简单灵活、处理效果好等突出优点而得到了广泛的研究和应用[24] [25]。 
生物膜的特性是生物膜技术的关键组成部分，所应用的生物膜的比表面积、亲水性和亲电性等性质

影响着污水的处理效率。生物膜载体的比表面积决定了细菌可以生长的表面，而孔隙度决定了生物膜的

厚度和孔隙堵塞[26]。SBBR 的载体包括无机(砂、陶瓷材料和碳纤维)和有机(聚氯乙烯、聚乙烯和聚氨酯)
材料[27]。聚氨酯具有松散、比表面积大、与微生物亲和性好、抗微生物降解等特点[28]，是 SBBR 的重

要载体材料。它被认为是一种理想的生物膜填料，不仅因为其粗糙的表面具有很强的微生物附着力，使

其成为活性生物质的良好移动载体，而且由于其立方体结构可以产生一种独特的溶解氧(DO)梯度，该梯

度跟随聚氨酯泡沫的深度向内，通过高级同步硝化反硝化(SND)，使载体形成外部好氧状态和内部厌氧状

态[28] [29]。 
虽然 SBBR 在处理高浓度废水方面已被证明是成功的，但生物膜的改性有助于进一步提高系统稳定

性和工艺能力。迄今为止，大多数研究都集中在改性聚氨酯的亲水和亲电性能上，而对改性聚氨酯的比

表面积的研究相对较少。沸石具有孔隙率高、比表面积大、吸附性能好、离子交换能力强等优点[30]。它

能与环境中的氨进行离子交换，已广泛应用于废水处理工艺。本研究采用钠型有机改性沸石填充聚氨酯

海绵作为新型生物载体[31]，提高了 SBBR 对氨氮废水的去除性能。钠型有机改性沸石不仅改变了自身

的孔隙结构，增强了沸石本身的阳离子交换，而且增加了聚氨酯海绵的表面粗糙度[29] [32] [33]。本研究

以生物载体的生物膜形成、化学需氧量(COD)、氨氮( 4NH -N+ )去除、总氮(TN)去除、总磷(TP)去除为基础

对改性载体进行评价。本研究采用 Illumina MiSeqTM 测序技术，对改性和未改性载体的微生物群落进行

了鉴定，并对其优势菌株进行了分析[34]。结果表明，钠型有机改性沸石填充聚氨酯海绵不仅具有较大的

微生物固定量，而且在脱氮除磷方面表现出明显的优势。 

2. 材料和方法 

2.1. 材料和试剂 

实验室级的 SBBR 购自浙江 CathayRIPE 环境工程有限公司，其主要由有机玻璃制成，工作容积为 3 L，
直径为 16 cm，高度为 25 cm。每个生物载体的直径为 3 × 3 × 3 cm。沸石粉，纳氏试剂和钼酸铵溶液(纯度 
≥ 98%)均购自中国上海阿拉丁试剂有限公司。葡萄糖、氯化铵、磷酸二氢钾、过硫酸钾和酒石酸钾钠(纯
度 ≥ 98%)购自中国国药集团化学试剂有限公司。许多其他未提及的试剂均为分析纯。所有水溶液均使用

来自实验室水净化系统(18.2 MΩ cm−1, Smart-S15UVF)的超纯水制备。同时采用扫描电镜(Sigma 300，Zeiss，
德国)观察表面形貌，采用光学显微镜(XSP-BM-3CB, BM) [35]观察生物膜的生长。 

2.2. 改性生物膜载体的制备 

称取 15 g 人造沸石，加入 1 mol/L 盐酸溶液 100 mL，浸泡 24 h 后倒去悬浮液，随后用去离子水将其

冲洗至中性，放置于 105℃烘箱中干燥。盐酸溶液浸泡可去除杂质，清除孔隙，替换部分难溶离子。然

后称取适量干燥后的沸石放入氯化钠溶液烧杯中，于 150 rpm 转速下恒温震荡 24 h 后弃去悬浮液，随后

将其冲洗至中性，同样在 105℃，烘箱中干燥 3 h，制得钠型沸石，密封保存，待用。氯化钠物质的量浓

度为 1.0 mol/L，固液比为 15:100，改性时间为 24 h。在 40 mL 超纯水中，将钠型沸石与十六烷基三甲基

溴化铵(HDTMA)发生反应，将 0.4 g 的沸石材料加入 0.5 g 的 HDTMA 中。随后在 25℃恒温，150 rpm 转
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速下震荡 24 h。24 h 后，悬浮液在 8000 rpm 下离心 15 min，用 20 mL 的去离子水取代上清液。悬浮液被

洗涤三次，pH 约为 8。随后，HDTMA 改性固体在 85℃烘箱中干燥 24 h，形成钠型有机改性沸石[33]。
根据已有报道，季铵盐处理可以增加阳离子交换容量，改变钠沸石的孔径，从而辅助 4NH -N+ 废水的处理

[29] [32] [33]。 
沸石粉与海绵交联：将洗干净干燥后的聚氨酯海绵先浸入聚乙烯亚胺(PEI)水溶液(1 mg/mL)中 10 min，

用去离子水冲洗几次，以去除残留的化学物质。然后在含异丙醇(IPA) (50%)/H2O 的沸石分散液(0.5 mg/mL)
中浸入 10 min [36]，沸石分散液超声处理 12 h，然后用去离子水冲洗至中性。本文将此海绵简称为改性生

物载体(MBC)，将未填充沸石的载体简称为生物载体(BC)。 

2.3. 合成废水 

根据已有研究，实验室级 SBBR 模拟污水的最佳碳氮比为 11:1 [23]。实验室合成废水[37] COD (以葡

萄糖计) = 600 mg/L； 4NH -N+ 浓度(以氯化铵计) = 100mg/L；TP 浓度(以磷酸二氢钾计) = 15mg/L。溶液中

所含微量元素的浓度为 1 ml/L [38]。微量元素组成见表 1 [39]。 
 
Table 1. Composition of trace elements in laboratory synthetic wastewater 
表 1. 实验室合成废水微量元素组成 

物质 C (mg/L) 物质 C (mg/L) 

AlCl3 0.05 H3BO3 0.05 

CoCl2·6H2O 0.05 ZnCl2 0.05 

NiCl2 0.05 CuCl2 0.03 

(NH4)6Mo7O24·4H2O 0.05 MnSO4·H2O 0.05 

2.4. 序批式生物膜反应器系统及其操作程序 

3 个实验室规模的 SBBR 反应器连续运行 31 天，生物膜载体填充率为 13.5%。活性污泥取自上海市

松江区上好佳食品有限公司污水处理厂二沉池。污泥沉降比为 30%，浓度为 3750 mg/L，污泥指数为 80。
采用沸石粉基聚氨酯海绵生物载体的 SBBR 简称 Z-SBBR，采用原始聚氨酯海绵生物载体的 SBBR 简称

S-SBBR，以活性污泥为空白对照的 SBBR 简称 A-SBBR。 
同时采用高浓度氨氮废水对其进行了 2 周的驯化。模拟废水储存在 25 L 储水罐中，废水通过蠕动泵

引入反应器，排水比为 1/2。我们将 SBBR 设置为缺氧–好氧阶段，分别为 6 h 厌氧阶段、14 h 好氧阶段、

2 h 沉淀阶段、1 h 进水阶段、1 h 出水阶段，24 h 为一周期[40]。整个过程中溶解氧(DO)维持在 5 mg/L
左右，进水流量为 16.67 mL/min。一个周期运行结束后，再次进水，开始下个周期的试验。 

2.5. 分析方法 

本研究对模拟废水中化学需氧量(COD)，氨氮( 4NH -N+ )，硝态氮( 3NO -N− )，亚硝态氮( 2NO -N− )，总

氮(TN)以及总磷(TP)等指标进行监测，均采用国家标准方法(TN：GB 11894-89，TP：GB 11893-89， 4NH -N+ ：

HJ 535-2009 等)进行检测。 
根据已有研究[41]进行了微生物固定化试验。系统开始运行后，每天选择一个载体进行烘箱干燥和称

重；结果表明，载体的重量保持不变。计算公式如下： 

1 0 100%IRM m m= ×                                    (1) 

1 0x m m∆ = −                                        (2) 
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其中 IRM 为微生物的固定化比(%)， x∆ 为微生物固定化前后的质量差值(g)，m0 和 m1 分别为微生物固定

化试验前后的生物载体的重量。 

2.6. 微生物群落分析 

在两个生物膜反应器的不同阶段(第 15 天和第 31 天)收集生物膜样本，并通过高通量测序进行微生物

特征分析。测序过程包括以下步骤：1) 环境样品的 DNA 提取；2) 聚合酶链式反应；3) PCR 产物的定量

和均质化；4) MiSeq 数据库建设；5) MiSeq 测序。使用引物对 338F (5’-actcctacgggaggcagcag3’)和 806R 
(5’-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3’)扩增细菌 16S 核糖体核糖核酸(rRNA)基因的高变区(V3-V4)。测序

完成后，我们使用 UPARSE 软件，对 OTU 进行聚类以及物种分类分析。群落丰富度指数为 ACE、Chao、
Shannon、Simpson 等，均由 motherur 软件计算[42]。以上实验，我们均在中国上海美吉生物有限公司帮

助下进行。 

3. 结果与讨论 

3.1. 微生物固定化分析 

为了进一步探索微生物对载体的粘附行为，我们对 SBBR 反应器生物膜载体上的生物量进行了研究。

很明显 MBC 的生物量均显著高于 BC。这或许是由于 MBC 的表面改性，导致了粗糙的表面形态的出现。

MBC 表面有许多明显的凸起和微孔，这为微生物粘附和厌氧微生物生长提供了良好的支持环境(图 1)。 
 

 
Figure 1. SEM images of BC (a), (b) and MBC (c), (d) 
图 1. BC (a), (b)和 MBC (c), (d)的 SEM 图像 
 

如图 2(a)所示，在前 10 天，可以观察到钠型有机改性沸石填料有利于微生物的负载，其积累的生物

量明显大于未改性的聚氨酯海绵。随着反应的进行，微生物在两种生物载体上的粘附速度下降[41]，而

BC 的微生物生长在第 1~2 天没有明显变化。这可能是因为 BC 需要更多的时间来适应系统的变化，导致

SBBR 反应器的启动过程比改性载体更长。在反应开始时，MBC 上的微生物比 BC 上的生长要好得多。
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MBC 在第 6 天达到最大增长率(24.1%)，而 BC 在第 9 天达到最大增长率(21.1%)。10 天后观察到大量生

物量，MBC 和 BC 上的微生物固定率分别达到 370%和 190%。同样，BC 和 MBC 的质量差异间接证实

了这些结果。MBC 在第 5~6 天的质量差最大，为 0.16 g，而 MBC 在第 9 天的质量差最大，为 0.12 g。 
如图 2(b)所示，利用光学显微镜可以清楚地观察到生物膜厚度的增加，并且由于聚氨酯海绵的多孔

结构，微生物在培养过程中不断附着在生物膜上。此外，MBC 的表面变得粗糙。同时，生物膜厚度的增

加有利于生物膜载体内部缺氧环境的形成，间接促进了 SND 过程和氮的去除。MBC 和 BC 的生物膜厚

度差异也可能影响 SBBR 反应器的去除效率。这些结果表明，MBC 具有较强的微生物附着能力，加速生

物膜的形成，缩短启动周期，为 4NH -N+ 的去除提供良好的支持。 
 

 
Figure 2. Microbial immobilization and the quality differences of BC and MBC in different time periods (a); biofilm growth 
of MBC and BC in different time periods (b) 
图 2. 微生物固定化和不同时期 BC、MBC 质量差异(a)以及 MBC 和 BC 在不同时间段的生物膜生长(b) 

3.2. 三种序批式生物膜反应器的去除性能 

3.2.1. 化学需氧量的去除 
S-SBBR、Z-SBBR 和 A-SBBR 在碳氮比为 11:1 的情况下运行 31 天。S-SBBR、Z-SBBR 和 A-SBBR

在运行阶段对 COD、 4NH -N+ 、TN、 2NO -N− 和 3NO -N− 的去除性能如图 3 和图 4 所示。 
如图 3 所示，在反应的前 5 天，S-SBBR、Z-SBBR 和 A-SBBR 的平均出水浓度和 COD 去除率分别
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为 284.08 mg/L、229.68 mg/L 和 213.84 mg/L 和 63.57%、70.55%和 72.58%。随着反应时间的增加，各反

应器系统的出水 COD 浓度随之降低。S-SBBR、Z-SBBR 和 A-SBBR 在第 17 天的出水浓度和 COD 去除

率分别为 129.6 mg/L、57.6 mg/L 和 50.4 mg/L 和 92.6%、70.55%和 93.5%。从第 5 天到第 17 天，微生物

生长缓慢，生物膜经历了一个不断脱落和生长的过程。Z-SBBR 的 COD 去除率趋势与 S-SBBR 和 A-SBBR
不同。特别是在 Z-SBBR 中，COD 的去除性能表现出稳定的上升趋势，而在 S-SBBR 中则表现出更大的

挥发性和不稳定性。在反应器运行的后半段，所有反应器的生物膜生长趋于稳定。在 18~31 d，S-SBBR、
Z-SBBR 和 A-SBBR 的平均出水浓度和 COD 去除率分别为 221.93 mg/L、120.76 mg/L 和 224.54 mg/L，
71.55%、84.52%和 71.21%。值得注意的是，与 S-SBBR 和 Z-SBBR 相比，A-SBBR 在整个运行阶段都非

常不稳定，推测可能会出现污泥膨胀。在整个运行期间，S-SBBR 和 Z-SBBR 的平均出水浓度和 COD 去

除率分别为 191.46 mg/L 和 122.17 mg/L，75.45%和 84.34% [43]。在整个操作过程中，Z-SBBR 对 COD
的去除率明显高于 S-SBBR。这可能是由于填充钠型有机改性沸石粉体改变了聚氨酯海绵的粗糙度，增

加了微生物的生长，从而提高了有机物的去除。 
 

 
Figure 3. Rremoval performances of COD in S-SBBR, Z-SBBR and A-SBBR 
图 3. S-SBBR、Z-SBBR 和 A-SBBR 对 COD 的去除性能 

3.2.2. 氮的去除 
S-SBBR 脱氮性能如图 4(a)所示。对 TN 和 4NH -N+ 的去除率在前 17 d 波动较大。脱氮效果在第 17 天

时最差，但随后恢复。出水 TN 和 4NH -N+ 平均浓度分别为 25.57 mg/L 和 18.29 mg/L，S-SBBR 对 TN 和

4NH -N+ 的去除率分别为 74.44%和 89.98%。在反应器运行初期(前 7 天)，Z-SBBR 中的 4NH -N+ 浓度明显

低于 S-SBBR。作者推测这可能是由于沸石本身的改性，提高了其阳离子交换容量，增强了对 4NH -N+ 的

吸附性能。 
同样，与 S-SBBR 相比，Z-SBBR 的脱氮性能略有提高。虽然该反应器对 TN 和 4NH -N+ 的去除率与

S-SBBR 反应器相似，但随着反应时间的推移，其稳定性优于 S-SBBR 反应器。Z-SBBR 出水 TN、 4NH -N+

平均浓度分别为 19.98 mg/L、13.67 mg/L，TN、 4NH -N+ 去除率分别为 80.02%、95.16%。值得注意的是，

两个反应器出水 2NO -N− 和 3NO -N− 浓度之和小于好氧阶段 4NH -N+ 浓度(图 4(a)和图 4(b))，表明 SND 工艺

可以在好氧条件下去除氮。因此，TN 主要通过硝化、反硝化和 SND 去除[44]。在这里，硝酸盐作为电
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子受体，在厌氧阶段进行反硝化。 2NO -N− 在 S-SBBR 中更容易积累，其浓度比 Z-SBBR 高约 1.0 mg/L。
硝态氮的积累可抑制微生物的生长和代谢。结果表明，Z-SBBR 对 TN 和 4NH -N+ 的平均去除率分别比

S-SBBR 高 5.58%和 5.18%。作者推测，造成这一结果的原因可能是沸石粉能够进入聚氨酯海绵的空隙，

从而提高了海绵的比表面积，促进了更多的反硝化细菌(DNB)的粘附。 
 

 

Figure 4. Removal performances of nitrogen in S-SBBR, Z-SBBR and A-SBBR (a: TN and 4NH -N+ ; b: 3NO -N−  and 

2NO -N− ) 
图 4. S-SBBR、Z-SBBR 和 A-SBBR 对氮的去除性能(a：总氮和氨氮；b：硝态氮和亚硝态氮) 

3.2.3. 磷的去除 
图 5(a)总结了 TP 在运行期间的移除性能。微生物在厌氧阶段释放磷，在好氧阶段吸收磷。在此期间，

反硝化细菌(DNB)以厌氧发酵产物为碳源，在厌氧条件下为 4NH -N+ 废水中的硝酸提供氧气，从而将硝酸

盐还原为分子氮。由图 5(a)可知，S-SBBR 和 Z-SBBR 的平均出水 TP 浓度分别为 6.08 mg/L 和 3.56 mg/L。
Z-SBBR 的最低 TP 浓度甚至达到 0.5 mg/L。与 S-SBBR 相比，Z-SBBR 对 TP 的去除效率有所提高。值

得注意的是，在 A-SBBR 中，总磷的去除率也相当高，出水平均总磷浓度为 4.77 mg/L。造成这种情况的

原因可能是，在反应堆正式运行之前，微生物已经在相同的实验浓度条件下驯化，这种可能性或许值得

探索。通常认为 TP 的去除率受聚磷生物(PAOs)和聚糖生物竞争的影响。由于 DNB 和 PAOs 在厌氧阶段

争夺碳源， 3NO -N− 可以抑制厌氧阶段 TP 的释放效率和聚羟基烷烃的存储[45]。然而，从第 11 天到第 13
天，随着 3NO -N− 在 Z-SBBR 中积累，TP 的去除行为没有恶化，在厌氧阶段没有显著的磷释放。S-SBBR
表现出不同的行为，这可能与反硝化 PAOs 的富集有关。 

浊度被认为是废水回用中实验样品相对透明度的一个考虑指标[46]。在反应过程中，顺便监测了三

个反应器的浊度变化(图 5(b))。在各反应器中，Z-SBBR 的浊度去除效果最好。浊度波动较大的 A-SBBR
区最差。在氨浓度较高的情况下，没有生物膜载体的系统稳定性较弱。生物膜反应器浊度波动小的原

因可能是该系统稳定性较高，微生物大部分固定在载体上，减少了悬浮物的生成。同时，由于环境影

响小，污泥不易发生丝状膨胀。此外，我们发现 Z-SBBR 的浊度比 S-SBBR 低，这可能是由于其微生

物生长速度较高，悬浮物通过生物膜时会被生物膜部分吸收。此外，在生物膜的生长过程中产生胞外

聚合物(EPS)。它们可以絮凝和悬浮污染物，进一步降低浑浊度和稳定生物膜反应器。特别是大量的 EPS
可以附着在生物膜的外层，具有很强的吸附能力。我们之前关于微生物固定化的实验间接地为这个猜

想提供了证据。 
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Figure 5. Rremoval performances of TP in S-SBBR, Z-SBBR and A-SBBR (a); Rremoval performances of turbidity in 
S-SBBR, Z-SBBR and A-SBBR (b) 
图 5. S-SBBR、Z-SBBR 和 A-SBBR 对 TP 的去除性能 (a)；S-SBBR、Z-SBBR 和 A-SBBR 对浊度的去除性能 (b) 

3.3. 微生物群落分析 

生物膜载体内的微生物群落是影响反应器性能的主要因素[47]，不同的生物膜载体会导致不同程度的

微生物多样性。我们分别从两个生物膜反应器中选取不同时间段(15 和 31 天)的生物膜样品，分别命名为

BC：D15A 和 D31A，MBC：D15B 和 D31B。然后，我们使用 16S rRNA 高通量测序对这些基因进行了

分析。如表 2 所示，我们从 4 个样本中分别获得了 45976、52441、55617 和 58373 条合格序列，覆盖率

超过 97%。结果表明，4 个样品中大部分细菌 16S rRNA 序列都存在，构建的序列文库反映了微生物群落

的多样性。基于这些有效读数，我们观测到了 416，499，530，543 个 OTUs，并对 alpha 多样性进行了

统计分析(使用 Shannon、Chao1 和 Simpson 指数)，以评估整个微生物群落的内部复杂性[23]。Shannon
指数常被用来估计样品的微生物多样性，该实例的结果表明 MBC 的生物多样性高于 BC。常用 ACE 和

Chao1 指数评价微生物种类总数。第 15 天，MBC 生物膜的 ACE 和 Chao1 指数分别为 410 和 433。BC
的分别为 328 和 339，说明沸石粉改性增加了聚氨酯海绵中的物种总数。Simpson alpha 多样性指数用于

衡量物种丰富度和相对丰富度。在生物膜反应后期(第 31 天)，BC 和 MBC 的 Simpson 指数分别为 0.081
和 0.137。这说明 MBC 具有较高的物种多样性。Shannon、Chao1 和 Simpson 指数显示，生物膜样品的生

物多样性从第 15 天到第 31 天呈上升趋势，与反应器系统过程一致。 
 
Table 2. Biodiversity evaluation of BC and MBC at different time points (A: BC, B: MBC) 
表 2. 不同时间段的 BC 和 MBC 的微生物多样性评价(其中 A 代表 BC，B 代表 MBC) 

Sample Sequence 
number OTU number Shannon 

index ACE Sample Sequence 
number OTU number 

D15A 45,976 416.39 2.390 328.031 339.935 0.997 0.186 

D15B 52,441 499.89 2.843 410.318 433.778 0.998 0.121 

D31A 55,617 530.07 2.686 408.117 396.518 0.998 0.081 

D31B 58,373 543 3.261 422.168 418.428 0.998 0.137 

3.3.1. 门水平多样性分析 
从两个反应器的 4 个 BC 和 MBC 生物膜样品中，共鉴定出 7 门 20 属。如图 6 所示，放线菌
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(Actinobacteria)、变形菌门(Proteobacteria)和拟杆菌门(Bacteroides)是 BC 和 MBC 中的主要细菌，这在之

前的许多研究中已经被确定[48] [49]。这三种细菌与硝化反硝化有关，包括多种厌氧、好氧和兼性细菌，

它们可以降解各种有机和无机污染物。拟杆菌是一种化学异养菌，能有效降解污水中难降解有机物。部

分放线菌也具有异养硝化能力，变形菌可以参与微生物脱氮系统的反硝化过程。因此，它们在污水处理

中广泛存在。此外，厚壁菌门是两种生物膜载体的主要门。变形菌门和拟杆菌门都是革兰氏阴性菌，它

们的表面主要由脂多糖组成，这使得它们很容易附着在生物载体的表面[50]。变形菌门(Proteobacteria)
在 BC 中的分布从第 15 天到第 31 天呈下降趋势(D15A：27.14%，D31A：8.05%)，而拟杆菌门(D15A：

4.87%，D31A：21.99%)和放线菌门(D15A：38.85%，D31A：49.65%)的分布则呈下降趋势。15~31 d，
MBC 中变形菌门(D15B：62.29%，D31B：29.51%)和放线菌门(D15B：17.78%，D31B：13.99%)的分布呈

下降趋势，拟杆菌门(D15B：0.63%，D31B：27.35%)和厚壁菌门(D15B：15.12%，D31B：25.42%)的分

布呈上升趋势。变形杆菌在 MBC 中的分布显著大于 BC (D15A：27.14%，D15B：62.29%；D31A：8.05%，

D31B：29.51%)，第 15 天和第 31 天的差异分别为 35.15%和 21.46%，表明 MBC 脱氮效果较好。 
我们推测 Proteobacteria 在操作时间的后半段下降可能与微生物在生物膜载体内早期生长较好有关。

此时厌氧菌在生物膜载体中的生长量达到饱和，脱氮性能达到稳定状态。变形菌在 MBC 中的生长趋势

与反应器系统的脱氮性能一致。在前期，Proteobacteria 的大量存在使得反硝化性能有了明显的提高，而

在后期，微生物的稳定生长使得反硝化反应整体上趋于稳定。此外，我们还在 BC 和 MBC 中发现了脱硫

菌门(Desulfobacteria) (D15A：0.14%，D15B：0.05%；D31A：1.14%，D31B：0.53%)和绿弯菌门(Chloroflexi) 
(D15A：1.32%，D15B：0.06%；D31A：0.13%，D31B：0.18%)，但数量分布较少。因此，变形菌门

(Proteobacteria)和拟杆菌门(Bacteroidetes)成为 MBC 的优势菌门，具有良好的脱氮性能。 
 

 
Figure 6. Analysis of phylum level diversity of microbial communities 
图 6. 微生物群落门水平多样性分析 

3.3.2. 微生物群落中主要功能属 
在属水平上进行分析，可以更深入地了解群落在微生物生态系统中的功能，如图 7 所示。许多序列

在属水平上仍未分类，包括未分类的酵母菌属 (unclassified Saccharimonadales)、未分类的棕榈属

(unclassified Paludibacteraceae)和未分类的拟杆菌属(norank Bacteroidales)。这表明，在 BC 和 MBC 中，
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许多分类群仍然是未知的。许多细菌属已被鉴定为 BC 和 MBC 的优势菌属，例如拉乌尔菌属(Raoultella) 
(D15A：21.89%，D15B：55.77%；D31A：2.21%，D31B10.70%)、丙酸熔岩菌属(Propioniciclava) (D15A：

32.78%，D15B：10.14%；D31A：23.18%，D31B: 5.67%)、未分类酵母属(unclassified Saccharimonadales) 
(D15A：19.21%，D15B：3.62%；D31A：16.52%，D31B：1.11%)和雷尼埃拉菌属(Raineyella) (D15A：4.73%，

D15B：5.44%；D31A：3.03%，D31B：3.13%)等。 
生物脱氮作用包括硝化作用和反硝化作用。一般认为，反硝化是脱氮系统中最关键的步骤。虽然反

硝化细菌在以往的研究中没有严格的定义，但假单胞菌属(Pseudomonas)、产碱杆菌属(Alkaligenes)和克雷

伯氏菌属(Klebsiella)都有将硝酸盐或亚硝酸盐还原为分子氮的能力。拉乌尔菌属最初是克雷伯氏菌的一

名成员，后来更名为拉乌尔菌，这是一种需氧革兰氏阴性菌。它可以用氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐作为其

唯一的氮源生长，具有异养硝化和有氧反硝化能力，这在之前的研究中报道过[51]。我们发现，MBC 中

的拉乌尔菌属明显高于 BC，这使其脱氮性能更好。我们还发现了一种杆状革兰氏阴性菌，命名为鞘孢杆

菌(Sphingobacteriia) (D15A：2.20%，D15B：3.84%；D31A：1.01%，D31B：3.62%)，是参与去除 COD
和氮的主要微生物[52]。 

除上述菌群外，我们还在 BC 和 MBC 中发现了少量的双歧杆菌(Bifidobacteria)和克雷伯氏菌

(Klebsiella)，它们也参与了反应的硝化和反硝化过程。在 MBC 中，我们清楚地观察到乳球菌和葡萄球

菌的存在。这些都与脱氮除磷过程密切相关。乳球菌属于乳球菌属。生产的乳酸具有较高的反硝化潜

力和快速的反硝化速率，同时对有机物的利用效率也较高。葡萄糖酸乙酯(Gluconacetobater)属于变形

杆菌中的红螺旋菌(Rhodospirillales)，可以利用乙醇、葡萄糖和乙酸盐作为碳源。能够快速响应反硝化

过程，实现亚硝酸盐的稳定高效积累和高效脱氮除磷。这与含 MBC 反应器具有良好的除磷能力的结果

一致。 
 

 
Figure 7. Main functional microorganisms at genus level in BC and MBC 
图 7. BC 和 MBC 属水平上的主要功能微生物 
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我们还通过可视化圈图(图 8)确定了优势种在每个样本中的比例以及不同样本之间的分布。结果发

现，MBC 中伽马变形菌(Gammaproteobacteria) (D15A：23%，D15B：57%；D31A：4.2%，D31B：15%)、
杆菌(Bacilli) (D15A：5.7%，D15B：53%；D31A：1.8%，D31B：39%)和阿尔法变形菌(Alphaproteobacteria) 
(D15A：15%，D15B：17%；D31A：15%，D31B：53%)的分布明显高于 BC，这些细菌在除氮过程中均

起着重要作用。伽马变形菌可以进行脱氮和除磷，扮演关键作用的有机降解物和碳的循环、氮、硫等元

素，也在除氮方面发挥重要作用，污水处理有明显的优势[53]。杆菌对氨氮、亚硝酸盐等物质有较优异的

降解效果，其对有机污染的分解作用较强。阿尔法变形菌可以将亚硝酸盐氧化为硝酸盐，具有良好的硝

化能力。这些也被发现是其他反硝化系统中的主要反硝化菌群[53] [54]。这一结果与两种反应堆系统的运

行过程相一致。结果表明，MBC 中不仅微生物群落多样性较丰富，而且反硝化细菌数量也较多。 
 

 
Figure 8. Relationship between samples and species in BC and MBC 
图 8. BC 和 MBC 样品与物种的关系 

4. 结论 

综上所述，本文采用钠型有机改性沸石填充聚氨酯海绵处理 4NH -N+ 废水。评估了 SBBR 对 COD、

4NH -N+ 、TN、 2NO -N− 和 3NO -N− 的微生物固定化和去除性能。结果表明，MBC 的微生物固定能力约为

BC 的两倍，Z-SBBR 的平均 COD 去除率比 S-SBBR 高 8.89%。Z-SBBR 对 4NH -N+ 和 TN 的去除率分别

比 S-SBBR 高 5.18%和 5.58%，对磷的去除也表现出优势。微生物群落分析表明，MBC 不仅具有丰富的

微生物多样性，而且具有较多的反硝化细菌。总而言之，钠型有机改性沸石粉体改性填充聚氨酯海绵能

够有效提高氨氮废水的去除性能。 
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