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摘  要 

在硅单晶的晶格三阶非和谐势能公式、和谐晶体晶格振动位移和哈密顿公式的基础上，利用量子力学的

微扰理论和晶格动力学理论，推导了硅单晶的热膨胀系数计算公式。通过该热膨胀系数计算公式，可以

对各个非线性力常数对热膨胀系数的贡献分别进行计算，从而分析各个非线性力常数和声子对热膨胀性

质的影响，这对硅单晶在低温下的负热膨胀性质的物理机制探讨是非常有利的，为热膨胀系数的数值计

算及硅单晶低温负热膨胀物理机制的探究做了必要的准备。最后本文还利用该公式对kz = 0时不同波矢的

声子对硅单晶的热膨胀系数的贡献进行了计算，发现某些模态的声学声子对热膨胀的贡献为负，这表明

本文推导的公式能从微观上解释低温下硅单晶的负热膨胀性质的物理机制。 
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Abstract 
On the basis of the formula for the third-order anharmonic lattice potential, and the formulas for 
the lattice vibration displacement and the Hamiltonian of harmonic silicon single crystal, the for-
mula for thermal expansion coefficient of silicon single crystal is derived with the aid of perturba-
tion theory of quantum mechanics and lattice dynamics theory. With this formula, the contribu-
tion of each anharmonic force constant and phonon to thermal expansion coefficient can be calcu-
lated separately, and the influence of each anharmonic force constant and phonon on thermal ex-
pansion property can be analyzed, this is very beneficial to the study on the physical mechanism of 
negative thermal expansion of silicon single crystal at low temperature, and is a necessary prepa-
ration for the numerical calculation of thermal expansion coefficient and the study on the physical 
mechanism of negative thermal expansion of silicon single crystal at low temperature. Finally, the 
contribution of phonons with different wave vectors to the thermal expansion coefficient of silicon 
single crystal is calculated by using this formula, and it is found that the contribution of acoustic 
phonons in some modes to thermal expansion is negative, it indicates that mechanism of the nega-
tive thermal expansion properties of silicon single crystal at low temperature can be explained 
with the aid of the formula derived in this paper. 
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1. 引言 

在和谐晶体中，由于原子之间的相互作用势能相对于平衡位置是对称的，因此和谐晶体无热膨胀。

但是，实际晶体的原子相互作用势能中总是含有相对于平衡位置不对称的三次以上奇次非和谐项，因此

存在热膨胀现象[1]。通常，三次以上非和谐势能项较小，可以作微扰处理。又由于四阶非和谐项相对于

平衡位置是对称的，对热膨胀没有贡献，而五次以上的非和谐项更小，完全可以忽略，因此以下的计算

将只计及三阶非和谐势能项。从理论上讲，在已经得到晶格三阶非和谐势能公式、晶格振动位移和哈密

顿公式的基础上，将非和谐势能项作为微扰，运用晶格动力学理论[2]和量子力学的微扰理论[3]，就能计

算原子间距离随温度的变化规律，从而得到热膨胀性质和热膨胀系数[4] [5] [6]。本文将用该方法推导硅单

晶的热膨胀系数公式，为后续对其热膨胀系数的数值计算及低温下负热膨胀性质物理机制的探讨做准备。 

2. 热膨胀计算的微扰理论与微扰哈密顿 

将原子 lχ 和 l χ′ ′间距的热膨胀定义为它们位移之差的统计平均值 

( ) ( ) ( ),
T

l l l lχ χ χ χ′ ′ ′ ′= −u u∆                                  (1) 

根据量子微扰理论，微扰哈密顿 H ′引起原子 lχ 、 l χ′ ′之间距离的热膨胀在σ 方向的分量可表示为[6]： 
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( ) ( ) ( )
, ,

, 2
j k j k j k

k H j
l l j u l u l k

E Eσ σ σχ χ χ χ
≠

′
′ ′ ′ ′∆ = −  −∑                       (2) 

其中， jE 和 kE 分别为未微扰量子态 j 和 k 的能级， H ′为微扰哈密顿，即晶格振动非和谐势能。 
我们曾推导了硅晶体的晶格振动二阶和谐势能公式[7] 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 2 2

1 3 1 1 3 2 2, , , , , , , , ,U U O U U
ξ ξ ξ ξ ξ

α β λ ν ξ α β ξ ξ λ ν ξ ξ λ ν
′ ′≠ ≠

′ ′= + +∑ ∑ ∑             (3) 

上式中，第一项是与 1 类原子 A、B、C、D 和 2 类原子 O 之间相对位移有关的和谐势能： ( )3 1 1U ξ ξ ′ 为三

体势中与原子 O 最近邻的 1 类原子之间相对运动有关的势能， 1ξ 和 1ξ ′可取 A、B、C 和 D； ( )3 2 2U ξ ξ ′ 为

三体势中与原子 A 最近邻的 2 类原子之间相对运动有关的势能， 2ξ 、 2ξ ′可取 O、 B′、C′和 D′。 
根据三阶非和谐势，微扰哈密顿可表示为[7] 

( )( )1 , , ,
3 AO BO CO DOH U r r r rα β λ ν′ ′ ′ ′ ′= + + +                       (8) 

上式中，α′、 β ′、λ′和ν ′为力常数对晶格常数的导数， Orξ 为原子间距离的变化量，即键长 Oξ 的变化

量。(4)式由以下四项构成 

( ) ( )1 , , ,
3 OH O U rξξ α β λ ν′ ′ ′ ′ ′=                              (5) 

其中，ξ 为 A、B、C、D， ( )H Oξ′ 为 Orξ 引起的三阶非和谐势能。 
根据晶体对称性，可以判断原子 O、A 之间的距离热膨胀和原子 O 与其它最近邻原子之间的距离热

膨胀完全相同，因此只需要对原子 O、A 之间的距离即键长的热膨胀进行计算。从对称性还可知，键长

AO 在 x、y 和 z 方向的是一样的，因此， ( )H AO′ 中与 x 方向距离热膨胀有关的非和谐势能部分为 

( ) ( )1 , , ,
3x AOH AO U xα β λ ν′ ′ ′ ′ ′=                            (6) 

我们只需要计算由 ( )xH AO′ 所引起的键长 AO 在 x 方向上的热膨胀 ( )Δx AO 。 

3. 热膨胀计算公式 

设硅单晶体中有 N 个原胞，并满足周期性边界条件，则 l 原胞中的原子 A 和 O 之间在 x 方向的热膨

胀可表示为 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )0 0

, 2 , ,x
x x x

j k j j k

k H AO j
lO lA j u O u A k

E E≠

′
∆ = −

−
∑∑ l l                   (7) 

其中， ( ),xu Ol 和 ( ),xu Al 分别为原胞 l 中的原子 O 和 A 位移矢量在 x 方向上的分量 

( ) ( ) ( ) ( ), e
2

ia
j

j j

u e j A
Nmα αχ χ

ω
⋅= ∑ k R l

k k

l k k

                         (8) 

其中， ( ) ( ) ( )j j jA a a+= + −k k k ， ( )ja+ −k 和 ( )ja k 分别为声子的产生算符和湮灭算符。将(7)式中的 l 求和，

再除以总的原胞数 N，即得所有近邻原子 O、A 之间在 x 方向的热膨胀的平均值 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0

2 1Δx x x x
j k j lj k

AO k H AO j j u O u A k
N E E ′≠

′ ′ ′= −
−

∑∑ ∑ l l              (9) 

根据声子数表象中晶格原子位移公式和产生和消灭算符的性质可知，上式中的 j 和 k 状态相差一

个声子，分母 j kE E− 等于该声子能量。根据循环周期边界条件，如果 j kE E− 不接近零，由于

https://doi.org/10.12677/app.2020.1012063


贺业鹏，黄建平 

 

 

DOI: 10.12677/app.2020.1012063 486 应用物理 
 

( ) ( ), ,x xu l O u l A− 对 , ,x y zl l l 求和为零，而 ( )Δx AO 为零，从而不会产生热膨胀，故 j 和 k 状态相差的一

个声子能量 jω 必须接近零，且在 x 方向有偏振，这样才能对晶体在 x 方向的热膨胀有贡献，即该振动模

的 0 0xk → 、 , 0y zk = 。 将 0 0xk → 、 , 0y zk = 代 入 晶 格 动 力 学 矩 阵 [] ， 得 单 位 本 征 矢 量 为

( ) ( )
*0 0 8 2ika

x xe O e A e = =  ， ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0 0y z y ze O e O e A e A= = = = ，在声子数表象中其状态记为 0n ，该

声子频率记为 ( )0
0 xkω ， 

( ) ( )2 20 0
0 8x xk k a

m m
µ αω    = − +    

                             (10) 

晶体薄膜的其它晶格振动状态称为𝑖𝑖态，在声子数表象中记为 in ，其中， 1,2,i = 。根据以上分析，

可以将(9)式中的 k 和 j 表示为： 

0 11, , ,, ik n n n= +   ， 0 1, , , ,ij n n n=                        (11) 

或 

0 11, , ,, ik n n n= −   ， 0 1, , , ,ij n n n=                        (12) 

将(11)式或(12)式代入(9 式)，并根据平移对称性，其它原胞的计算结果与之相同，只需计算一个原

胞，即得 

( ) ( ) ( ) ( )0 0
Δ 2 AO

x x
j k j j k

j x k
AO k H AO j

E E≠

′=
−

∑∑                       (13) 

其中 

( ) ( )AO x xx u l O u l A′ ′= −                                 (14) 

根据(6)式、(11)和(12)式，得 

( )
( )
( )

0 0 0 1 0 1

0 0 0 1 0 1

, , , 1 1, , , ,

, , , 1 ,, , ,

,

1,
AO

x
AO

NU n x n k n n j n n
k H AO j

NU n x n k n n j n n

α β λ ν

α β λ ν

′ ′ ′ ′ + = + =′ = 
′ ′ ′ ′ − = − =

 

 

当 时

当 时
       (15) 

根据(6)式及声子的产生算符和湮灭算符性质，可知 

( ) ( )

( )

( )

0 0 0 1 0 10
0

0 0

0 0 0 1 0 10
0

11 1, , , ,

1 1 1 ,,

,

, , ,

AO
yAO

j k
AO

y

n x n k n n j n n
kj x k

E E n x n k n n j n n
k

ω

ω

− = + =
= 

−  − = − =

+




 



 



当 时

当 时

            (16) 

将(15)式、(16)式以及(8)式代入(13)式，得 

( )
( )

( )
( ) ( ) ( )

20
0 0

0 0 0 0 0 020
0

, , , 1 1
96

x
x x

j k j
x

ak
AO U n A k n n A k n

m k
α β λ ν

ω ≠ ±

′ ′ ′ ′∆ = − ± ± − ±
 
 

∑∑ ∑       (17) 

其中， ( ) ( ) ( )0 0 0
0 0 0x x xA k a k a k+= + − ， ( )0

0 xa k+ − 和 ( )0
0 xa k 分别为零态声子的产生算符和湮灭算符。根据声

子的产生算符和湮灭算符的性质，得 

( )
( )

( )
( )

20

20
0

, , ,
96

y
x

y

ak
AO U

m k
α β λ ν

ω
′ ′ ′ ′∆ = −

 
 

                         (18) 

在上式中代入(10)式，得 
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( ) ( ) ( )1 , , ,
12 8x AO U α β λ ν

µ α
′ ′ ′ ′∆ =

+
                          (19) 

将(3)式代入上式，并考虑到晶格常数的热膨胀是键长 AO 的在 x 方向热膨胀 4 倍，因此晶格常数热

膨胀为 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 2 2

1 3 1 1 3 2 2
1 , , , , , ,

3 8
a U O U U

ξ ξ ξ ξ ξ
ξ α β ξ ξ ν λ ξ ξ ν λ

µ α ′ ′≠ ≠

 
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′∆ = + + +  

∑ ∑ ∑         (20) 

由于晶体结构的对称性，上式中第一项求和式中所有四项所产生的热膨胀都等于 ( ), ,U AO α β′ ′ ，

第二和第三求和式中所有 12 项产生的热膨胀都等于 ( )3 , ,U AB ν λ′ ′ ，因此，可得晶格常数热膨胀公式可

简化为 

( ) ( ) ( )3
4Δ , , 3 , ,

3 8
a U AO U ABα β ν λ

µ α
 ′ ′ ′ ′= + +

                  (21) 

其中[7]， 

( ) ( ) ( )22 2 21 1, ,
2 2OA OA OA AO AO AOU AO x y z x y zα β α β β′ ′ ′ ′ ′= − − + + − + +           (22) 

( ) ( )22
3

1, ,
2 AB AB ABU AB x y zν λ λ ν′ ′ ′ ′= − + +                       (23) 

根据(8)式和(21)、(22)及(23)式，并利用声子算符的性质，得晶格常数热膨胀公式： 

( )
4 1Δ

3 8 2
j

j
j j

a n
Nm

ρ
ω µ α

 = + +  
∑ k

k
k k



                           (24) 

其中 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ){ } ( )

2
2

2 2 2

1
2

12 sin
4

j

y z
x y z

kj

e O j e A j e O j e A j

k k a
e A j e A j e A j

σ σ σ σ
σ σ

ρ α β β

λ ν

 ′ ′ ′= − − − + −


+ ′ ′+ + + 


∑ ∑

∑

k k k k k

k k k

          (25) 

jnk 为平均声子数，符合玻色统计[6]： 

1
e 1kj Bj k Tn ω=

−
k



                                   (26) 

其中， 231.38 10 J KBk −= × ，为 Boltzmann 常数。 

4. 硅晶体晶格常数热膨胀系数计算公式 

根据热膨胀系数定义 dΔ da a Tγ = ，可得热膨胀系数公式 

( )
4

3 8
j j

j j

n
Nm a T

ρ
γ

ω µ α
∂

=
+ ∂∑ k k

k k



                              (27) 

在(27)式中，求和项是模态为 jk 的声子对热膨胀系数 γ 的贡献。由于(27)式中，除了 jρk 和为负值

8µ α+ 外，其它参数都为正值，因此当 jρk 为正值时，则模态为 jk 的声子对负热膨胀系数有贡献，而当 jρk

为负值时，则模态为 jk 的声子对正热膨胀系数有贡献。通过(25)式，可以计算各个模态声子的 jρk ，并判
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断其正负特性，从而可以分析各个声子对正热膨系数还是负热膨胀系数有贡献。另外，由(25)式可知，(27)
式中的 jρk 与晶格的正则振动及原子间的非线性力常数有关而与温度无关；由(26)式可知，(27)式中的

jn T∂ ∂k 为正，当 0 KT → 时 0jn T +∂ ∂ →k ，并且 jn T∂ ∂k 随温度增加而增加，在高温极限下，即当

B jk T ωk  时， j B jn T k ω∂ ∂ →k k 。因此模态为 jk 的声子在全温度范围中总是对正热膨胀有贡献，或对

负热膨胀有贡献，并随温度的变化而大小发生变化。当 0 KT → 时，硅单晶的热膨胀系数 0γ → ；在高

温近似下，硅单晶的热膨胀系数 γ 接近以下常数 

( )2

4
3 8

j B

j j

k
Nm a

ρ
γ

ω µ α
=

+∑ k

k k

                                (28) 

通过以上的讨论可知，由本文推导的热膨胀系数公式，我们既可以对各个非线性力常数对硅单晶热

膨胀系数的影响分别进行计算，也可以对各个声子对硅单晶热膨胀系数的贡献分别进行计算，这为从微

观层面上对低温下硅单晶的负热膨胀的机制的探讨提供了方便，这正是本文提供的研究方法相比于分子

动力学(MD) [8]和准谐近似(QHA) [9]的优越之处。 
为了对本文提供的硅单晶热膨胀系数公式的优越性进行进一步的说明，我们计算了 0zk = 时，在 600K

温度下，不同模态的声子对热膨胀系数的贡献随波矢 xk 和 yk 的变化关系，结果如图 1 所示，其中左边的

3 个图对应 3 个声学支，而右边的 3 个图对应 3 个光学支。由于(25)式中，α β′ ′− 为负，某些声子的 jρk 会

为正值，对热膨胀系数的贡献为负值，正如图 1 所示，图中有两个声学支对热膨胀系数的贡献为负，由

于声学声子频率低于光学声子的频率，因此在低温情况下声学声子数远多于光学声子，低温下的热膨胀

性质主要取决于声学声子，故总体呈现负热膨胀性质。 
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Figure 1. Contribution of phonons with different wave vectors to thermal expansion when 0zk =  at 600 KT =  
图 1. 当 0zk = 时，600 K 温度下，不同波矢的声子对热膨胀的贡献 

5. 总结 

本文将硅单晶的晶格三阶非和谐势能作为微扰哈密顿，在晶格振动位移和哈密顿公式的基础上，运

用晶格动力学理论和量子力学的微扰理论推导了硅单晶的晶格常数热膨胀公式，在此基础上最终推导了

热膨胀系数公式。通过该热膨胀系数计算公式，既可以对各个非线性力常数对热膨胀系数的影响分别进

行计算，也可以对每个声子对热膨胀系数的贡献分别进行计算，从而从微观层面上对硅单晶在低温下的

负热膨胀性质的物理机制进行探讨，这是本文提出的研究方法相比于分子动力学方法和准和谐近似方法

所具有的显著优点。 
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